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Seqüência : 

I. O processo siderúrgico 

         Redução - Altos Fornos 

         Refino - Aciaria 

 

II. Conformação 

         A Laminação a Quente 

         Laminação de Tiras a Quente 

 

III. Produtos ï Classificação dos Aços 

         Aços Carbono 

         Aços Liga 

         Aços Inoxidáveis 

         Aços Ferramenta 



Histórico da Metalurgia 

Idade da Pedra 
Idade dos Metais 

Paleolítico Neolítico Idade do Cobre Idade do Bronze Idade do Ferro 

900.000  

A.C. 

8.000  

A.C. 

4.000  

A.C. 

2.000  

A.C. 

1.500  

A.C. 



Histórico do Aço 

Invenção do  

Aço 

Produção de  

Ferro Líquido 

Processo em 

Cadinho 
Conversor  

Bessemer 

Siderurgia 

 Moderna 

1.400  

A.C. 
Século XIV 

1.742  

D.C. 

1.865 

D.C. 

1.870  

D.C. 

Fornos  
Siemens-Martin 

Fornos  
LD e Elétricos 

1.960  

D.C. 

1.878  

D.C. 


