


Definições Básicas





(DIN EN ISO 3274)



��

�

�

�

�

�

�

�



�



Superfície Geométrica



Superfície Real



Superfície Efetiva



Perfil Geométrico



Perfil Real



Perfil Efetivo



Perfil de Rugosidade



Composição da Superfície



Composição da Superfície



Composição da Superfície

orientação ou perfil periódico 

orientação ou perfil aperiódico 



Composição da Superfície

D1: 
D2: 
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(NBR 6405/1988).
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média 
M envolvente E

Sistemas de medição da 
rugosidade superficial

M envolvente E

Normas ABNT NBR 6405/1988 e NBR 8404/1984 
sistema M.



Sistema M – linha média
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Rebrac Instrumentos de medição – www.rebrac.com.br
Fazendo o que é preciso.

“Você pode produzir o melhor produto, padronizando, medindo e monitorando . 
Mas você só terá certeza de seu trabalho se seus instrumentos forem calibrados”

FMCQ – Consultoria em Metrologia e Qualidade�� � �� � � � � ��	 
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Aguardem !!! Em breve site para pesquisa , conteúdo gratuito.


